KONZERVATORSKY ZASAH

AMAZONKA NA KONIV BOJI S PANTEREM /1

ZPRACOVAL
Ing. Martin Mrazek (1997)

© TMB MCK, 2011
OBSAH

Popis predmétu

Prazkum
Konzervatorsko-restauratorsky zamér
Konzervatorsko-restauratorsky zasah

Doporuéeni pro uchovani a zachazeni s pfedmétem Plastika po konzervatorko-restauratorském
zasahu

POPIS PREDMETU

Dekoraéni plastika Amazonky na koni v boji s panterem. Autorem je akademicky malif a sochar prof. August Kiss,
narozeny 11. 10. 1802 v Paprozanu, zemfel v Berliné 24. 3. 1865. Od roku 1825 byl zdkem C. D. Raucha. Plastika
o rozmérech 1600 x 600 x 1 500 mm v€etné kopi byla odlita v Berliné v roce 1841 firmou M. Geiss jako model pro
sochu zivotni velikosti. Tato socha byla v roce 1851 na svétové vystavé v Londyné vyznamenana jednou z hlavnich
cen.V soucasnostije original bronzové sochy v zivotni velikosti umistnén v Berliné Altes museu. Zinkovou plastiku
zakoupili bratfi Kleinové pro dekorativni G¢ely do svého palace na namésti Svobody ¢. 15 v Brné. V ¢asopise Stroj-
nicky obzor (roénik 1932, &islo 24, str. 385) ve ¢lanku ,Litina jako architektonicky stavebni material“ uvadi autor
akademik Pisek rozsah poskozeni dekoraéni plastiky Amazonky. Dne 22. 5. 1974 darovala Konekta Brno plastiku
do sbirky TMB, €. inv. 0432-117, €. pfir. 227/1979.V té dobé jiz chybéla ruka az nad loketni kost a dalSi drobnosti,
napf. palec pravé nohy, praminek vlajicich vlasd.
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Stav plastiky pfed konzervovanim-restaurovanim, chybéji uvedené ¢asti
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Prizkum

Cela plastika je odlita ze zinkové slitiny nasledujiciho slozeni:
e Pb0,5%

« Al1,0%

e Mn0,5%

» Zn zbytek

Sklada se z tvarové jednoduchych dild spojenych pajenim mékkou pajkou. Ohon koné ma montovanou ocelovou
vnitfni vyztuhu pFichycenu v levé noze koné. Plastika vynika bohatym a naro&nym cizelovanim. Povrch plastiky
je znacné zkorodovany.

Pfi predbézném prizkumu za G¢elem navrhu postupu rekonstrukce chybéjicich ¢asti byl zjistén tento stav:
» Chybéjici ¢asti:

- prava ruka s napfazenym kopim (nad loketni kost)

- pravy i levy vlajici cip ¢epice

- palec pravé nohy

- konce kofiského ohonu

- korisky ohon je odlomen i s ocelovou vyztuhou
+ Plastika je pokryta oxidy kovl pfirozeného starnuti materialu a znec¢isténa plsobenim povétrnostnich vliv{.
« Absence odborné adrzby.

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKY ZAMER

« Mechanicky o¢€istit povrch plastiky. Na zakladé fotografii a ostatni dokumentace originalu bronzové sochy
vytvofit hlinéné a sadrové modely chybéjicich dild. Po schvaleni jejich tvarl a rozmérl vytvorit formy pro
vyrobu voskovych modeld technologie Investment Casting. Voskové modely znovu spasovat na jejich mista
a pfipravit pro odliti z kovu.

+ Po odliti pouzit technologii Investment Casting (vytavitelny model), ktera jako jedina spliiuje naro¢né pozadavky
na jakost odlévanych dild. SloZzeni materialu pfipravit dle zjisténého rozboru. Odlité ¢asti odistit od zbytkl
formovaci smési, odfezat vtokové kanaly a pajenim mékkou péajkou pfipravit na pozadovana mista.

» Kopi z chybéjici ruky vyrobit z ocelové kulatiny vhodného priiméru a osadit hrotem vyrobenym vy$e popsanym
zplUsobem.

« Spajené spoje precizelovat a pfipravit plastiku k tryskani. Otryskanim nizkym tlakem abrazivem kulatého
zrna odstranit korozni zplodiny a sjednotit povrch doplnénych ¢asti a pajenych spoj.

» Celou plastiku napatinovat a opatfit konzervaénim natérem.

» SousoS$iumistit do interiéru a zajistit bézny konzervaéni rezim.

Zhotoveni sadrovych a voskovych modeld pro zhoto- Odlita zinkova prava ruka Amazonky
veni kopie ruky

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKY ZASAH

« Cely povrch sousosi byl mechanicky o&i§tén mosaznym kartaéem od neéistot. Ve spolupraci s SSUR v Brné
byly vytvofeny hlinéné modely chybégjicich ¢asti plastiky. Po schvaleni byly podle téchto navrhd zhotoveny
sadrové mate¢né modely pro vyrobu silikonkauéukovych forem. Pomoci téchto forem byly zhotoveny modely
ze smési mikrokrystalickych voskl pro pouziti technologie vytavitelného modelu.
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» Nasledovalo pfipevnéni voskovych modell na vtokovy kal. V pfipadé ruky bylo zhotoveno lité keramické jadro
za Gcelem vytvoreni dutiny odlitku a tamtéz pripojen vtok.

« Sestavy byly postupné namaceny do formovaci smési a suseny az do vytvoreni dostate¢né tloustky sloZeniny.

» Vyroba keramickych samonosnych skofepin.

« 0Odliti forem.Modelova hmota byla odstran&na vroucivodou a skofepiny byly pfipraveny k zihani a odliti. Zihani
na teplotu 800 °C odstranilo zbytky modelové hmoty a skofepiny byly za teploty kovu 670 °C odlity. Po odstra-
néni skofepiny se odfezané soucasti pfipravily k pajeni.

» Na pripravenou kulatinu byl osazen hrot kopi. Na peclivé o¢isténa mista byly mékkou péajkou pripajeny odlité
¢asti plastiky. Odlomeny ohon byl osazen na misto a pfipevnéna vyztuha.

« Po precizelovani spojl byla plastika otryskana jemnym piskem plaveného charakteru. Povrch se tak ogistil
od zplodin koroze a sjednotil se.

» SousoSi bylo opatfeno natérem, ktery slouzil jako konzervaéni a sou¢asné vytvofil Zzadanou patinu. Cely po-
stup byl zdokumentovan.

» Na zakladé uznani opravnéného naroku byla plastika po konzervatorsko-restauratorském zasahu znovu
umisténa na plvodni misto v zrcadle schodisté Kleinova palace, nam. Svobody 15, Brno. V sou¢asné dobé
je plastika umisténa ve vstupni hale Technického muzea v Brné a v Kleinové palaci je umisténa kopie této
plastiky.

ZAVERECNE DOPORUCENI

Sousosi Amazonka na koni v boji s panterem je opét kompletni jako v dobé svého vzniku. Doplnéné ¢asti jsou
peclivé zdokumentovany a je mozné je prfesné identifikovat, pfipadné i odstranit. Doporu¢ujeme jednou roc¢-
né kontrolu stavu predmétu odbornym konzervatorem-restauratorem a obnovu konzervace povrchu. Je tfeba
zabranit kontaktu povrchu s lidskym potem, dotykem rukou.

'V soucasné dobé je plastika umisténa ve vstupni hale Technického muzea v Brné a v Kleinové palaci je umisténa
kopie této plastiky



