
ČSN EN 15801 

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení nasákavosti vody kapilár-

ním vzlínáním. Conservation of cultural property - Test methods - Determination of 

water absorption by capillarity 
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ČSN EN 15803 

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Stanovení paropropustnosti vodní páry 

(delta p). Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water va-

pour permeability (p) 
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ČSN EN 15802 

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření kontaktního úhlu. Conservation 

of cultural property - Test methods - Determination of static contact angle 
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ČSN EN 15757 

Ochrana kulturního dědictví – Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem 

zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž 

dochází v důsledku klimatu. Conservation of Cultural Property - Specifications for tem-

perature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic 

hygroscopic materials 

Vydána: 1. 4. 2011 

 

ČSN EN 15758 

Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje pro měření teploty vzduchu a teploty 

povrchů objektůConservation of Cultural Property - Procedures and instruments for me-

asuring temperatures of the air and the surfaces of objects 
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ČSN EN 15886 

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů. Conserva-

tion of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces 
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ČSN EN 15946 

Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu. Conservation of cultural pro-

perty - Packing principles for transport 
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ČSN EN 15759-1 

Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí. 

Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating chur-

ches, chapels and other places of worship 
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Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice. Conservation of cul-

tural property - Main general terms and definitions 
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ČSN EN 16095 

Ochrana kulturního dědictví - Posuzování stavu objektů movitého kulturního dědictví. 

Conservation of cultural property - Condition recording for movable cultural heritage 

Vydána: 1. 2. 2013 
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Ochrana kulturního dědictví - Pasportizace objektů nemovitého kulturního dědictví. 
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ČSN EN 16085 

Ochrana kulturního dědictví - Metodika odběru vzorků z objektů kulturních památek - 

Obecná pravidla. Conservation of Cultural property - Methodology for sampling from 

materials of cultural property - General rules 

Vydána: 1. 2. 2013 

 

ČSN EN 16141  

Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depo-

zitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium 

kulturních památek. Conservation of cultural heritage - Guidelines for management of 

environmental conditions - Open storage facilities: definitions and characteristics of coll-

ection centres dedicated to the preservation and management of cultural heritage 

Vydána: 1. 5. 2013 

 

ČSN EN 16242 

Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a vý-

měny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou. Conservation of cultural heritage - 

Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges 

between air and cultural property 

Vydána: 1. 5. 2013 

 

ČSN EN 16302 

Ochrana kulturního dědictví - Zkušební metody - Měření absorpce vody Karstenovou 

trubicí. Conservation of cultural heritage - Test methods - Measurement of water ab-

sorption by pipe method 

Vydána: 1. 7. 2013 

 

ČSN EN 16322 

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Charakterizace procesu vysychání 

anorganických porézních materiálů. Conservation of Cultural Heritage - Test methods - 

Determination of drying properties 

Vydána: 1. 4. 2014 
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ČSN EN 15999-1 

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouho-

dobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky. Conservation of 

cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of 

objects - Part 1: General requirements 

Vydána: 1. 9. 2014 

 

ČSN P CEN/TS 16163 

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do ex-

pozice. Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing ap-

propriate lighting for indoor exhibitions 

Vydána: 1. 10. 2014 

 

ČSN EN 16455 

Ochrana kulturního dědictví - Stanovení obsahu vodorozpustných solí v přírodním ka-

meni a v příbuzných historických materiálech .Conservation of cultural heritage - Ex-

traction and determination of soluble salts in natural stone and related materials used in 

and from cultural heritage 

Vydána: 1. 4. 2015 

 

ČSN EN 16581 

Ochrana kulturního dědictví - Povrchová ochrana porézních anorganických materiálů - 

Laboratorní zkušební metody pro hodnocení účinnosti hydrofobizačních přípravků. 

Conservation of Cultural Heritage - Surface protection for porous inorganic materials - 

Laboratory test methods for the evaluation of the performance of water repellent produ-

cts 

Vydána: 1. 7. 2015 
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ČSN EN 15999-1 

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouho-

dobé uchovávání sbírkových předmětů - Část 1: Obecné požadavky. Conservation of 

cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of 

objects - Part 1: General requirements 
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ČSN P CEN/TS 16163 

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice a postupy pro výběr vhodného osvětlení do ex-

pozice. Conservation of Cultural Heritage - Guidelines and procedures for choosing ap-

propriate lighting for indoor exhibitions 

Vydána: 1. 10. 2014 

 

ČSN EN 16515 

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro specifikaci přírodního kamene, který je sou-

částí památkových objektů. Conservation of Cultural Heritage - Guidelines to characte-

rize natural stone used in cultural heritage 

Vydána: 1. 10. 2015 

  

ČSN EN 16572 

Ochrana kulturního dědictví - Výkladový slovník technických termínů týkajících se mal-

tových směsí pro historické zdivo, omítky a štuky. Conservation of cultural heritage - 

Glossary of technical terms concerning mortars for masonry, renders and plasters used 

in cultural heritage 

Vydána: 1. 1. 2016 

 

ČSN EN 16648 

Ochrana kulturního dědictví - Způsoby přepravy. Conservation of cultural heritage - 

Transport methods 
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ČSN EN 16782 

Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky la-

serového čištění u památkových objektů 

Vydána: 1. 11. 2016 

 

ČSN EN 16790 

Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci 

Vydána: 1. 1. 2017 

 

ČSN EN 16572 

Ochrana kulturního dědictví - Slovník technických termínů týkajících se malt pro zdění, 

vnějších a vnitřních omítek, používaných na památkových objektech 

Conservation of cultural property - Glossary of technical terms concerning mortars for 

masonry, renders and plasters used in cultural heritage 

Vydána: 01.10.2017 

 

ČSN EN 16873 

Ochrana kulturního dědictví - Dřevo ve zvodněných pevninských vrstvách - doporučení 

pro ochranu a management archeologických nalezišť 

Conservation of cultural heritage - Guidelines for the management of waterlogged wood 

on archaeological terrestrial sites 

Vydána: 01.05.2017 

 

ČSN EN 16682  

Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historic-

kých stavebních materiálech 

Conservation of cultural heritage - Methods of measurement of moisture content, or 

water content, in materials constituting immovable cultural heritage 

Vydána: 01.09.2017 

 

TECHNICKÉ NORMY PŘIJATÉ V OBLASTI  

KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 



ČSN EN 16853  

Ochrana kulturního dědictví - Proces restaurování - Rozhodování, plánování a imple-

mentace 

Conservation of cultural heritage - Conservation process - Decision making, planning 

and implementation 

Vydána: 01.11.2017 

 

ČSN EN 16883  

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických 

budov 

Conservation of cultural heritage - Guidelines for improving the energy performance of 

historic buildings 

Vydána: 01.11.2017 

 

ČSN EN 15759-2 

Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochra-

ny budov a sbírek 

Conservation of cultural heritage - Indoor climate - Part 2: Ventilation management for 

the protection of cultural heritage buildings and collections 

Vydána: 01.07.2018  

 

ČSN EN 15759-1  

Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí 

Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating chur-
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ČSN EN 16893  

Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo 

místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví 

Conservation of Cultural Heritage - Specifications for location, construction and modifi-

cation of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections 

Vydána: 01.08.2018 

 

ČSN EN 17036  

Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených po-

vrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením 

Conservation of Cultural Heritage - Artificial ageing by simulated solar radiation of the 

surface of untreated or treated porous inorganic materials 

Vydána: 01.01.2019 

 

ČSN EN 17114  

Ochrana kulturního dědictví - Ochrana povrchu porézních anorganických materiálů - 

Technické a chemické datové listy hydrofobizačních prostředků 

Conservation of cultural heritage - Surface protection for porous inorganic materials - 

Technical and chemical data sheets of water repellent product 

Vydána: 01.06.2019 

 

ČSN EN 17138  

Ochrana kulturního dědictví - Metody a přípravky pro čištění porézních anorganických 

materiálů 

Conservation of Cultural Heritage - Methods and materials for cleaning porous inorga-

nic materials 
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